
 

 
Siparila lehise sorteerimisjuhis 

  



 Lehise sorteerimijuhis  
 

Puidudefekt 
Keskmine ja kitsas 

25/32 × 100/125 mm 

Keskmine ja lai 

25/32 × 150/175/200 mm 
Märkused 

Oksad (ümmargused ja ovaalsed, 
sissekasvanud, esiküljel) 

Lubatud Lubatud  

Serva- ja kandioksad Lubatud Lubatud  

Otsaoksad Lubatud Lubatud  

Sarvoksad, sh harulised serva- ja 
kandioksad 

Lubatud Lubatud  

Terved oksad, mädaoksad, pehkinud, 
kõdunenud oksad 

Lubatud üks, kuni 38 mm laiune Lubatud üks, kuni 50 mm laiune  

 Mädaoksad serval ja kandil Lubatud ainult terved oksad Lubatud ainult terved oksad  

Oksaaugud 
Lubatud sügavusega mitte üle 1/3 

materjali paksusest 
Lubatud sügavusega mitte üle 1/3 materjali 

paksusest 
 

Otsalõhed Lubatud 
Lubatud sügavusega mitte üle 1/3 materjali 

paksusest 
 

Pinnalõhed ja mitteläbivad lõhed 
Lubatud sügavusega mitte üle 1/4 

materjali pikkusest 
Lubatud sügavusega mitte üle 1/4 materjali 

pikkusest 
 

Läbivad lõhed, mis ei esine otstel, sh 
rõngaslõhed 

Lubatud kui ei sea ohtu toote 
terviklikkust ja kasutatavust 

Lubatud kui ei sea ohtu toote terviklikkust 
ja kasutatavust 

 

Läbivad lõhed otstel Max pikkus = laua laius Max pikkus = laua laius  

Serva- ja südapuulõhed Lubatud Lubatud  

Rõngaslõhed 
Lubatud kui ei sea ohtu toote 
terviklikkust ja kasutatavust 

Lubatud kui ei sea ohtu toote terviklikkust 
ja kasutatavust 

 



 Lehise sorteerimisjuhis  
 

 
 

Puidudefekt 
Keskmine ja kitsas 

25/32 × 100/125 mm 

Keskmine ja lai 

25/32 × 150/175/200 mm 
Märkused 

Kaldkiulisus Lubatud Lubatud  

Ränipuit Lubatud Lubatud  

Vaigupesad Lubatud Lubatud  

Vaigust küllastunud puit ehk vaikpuit Lubatud Lubatud  

Koorepesad Lubatud pikkuses kuni 175 mm Lubatud laiuses kuni 50 mm  

Säsi Lubatud Lubatud  

Südapuul seenkahjustus Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

Maltspuidul kergelt seenetanud 
laigud ja pindmine hallitus 

Lubatud külgedel ja servadel täppide ja 
triipudena 

Lubatud külgedel ja servadel täppide ja 
triipudena 

 

Maltspuidul kergelt seenetanud 
laigud ja tugev hallitus 

Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

Kõvamädanik 
Lubatud pindadel ja servadel kuni 1/2 

materjali laiusest ja pikkusest 
Lubatud pindadel ja servadel kuni 1/2 

materjali laiusest ja pikkusest 
 

Pehmemädanik Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

Südamikumädanik Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

Väline mädanemine Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

Putukakäigud Ei ole lubatud Ei ole lubatud  

 

See sorteerimisjuhis järgib GOST-1-4 ettekirjutusi, millele on lisatud mõned Siparila spetsifikatsioonid. Kõik lauad 
sorteeritakse parema ehk kaunima välimusega külje järgi. 


